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Do cigcia arkuszy blach nie nalezy stosowa¢ urzadzen wywotujacych efekt termiczny, gdyz powoduje to uszkodzenie powtok,
a w konsekwencji doprowadza do rozpoczecia procesu korozji. Do cigcia blach nalezy uzywac nozyc wibracyjnych (tzw. nibler)
lub nozyc recznych. Po wykonaniu cie¢ nalezy zmie$¢ z powierzchni blachy opitki metalu, a zarysowane miejsca zabezpieczy¢
farba zaprawowa.

Ze wzgledu na ryzyko rozszczelniania si¢ pokrycia dachowego, jak rowniez mozliwo$¢ wystgpienia uszkodzen mechanicznych
podczas montazu, nie nalezy stosowaé¢ w jednym odcinku arkuszy blach o dtugosci powyzej 6,5 m. Arkusze o dtugosci powyzej
6,5 m Producent wykonuje i dostarcza wylacznie na ryzyko klienta, wyrazone w formie pisemne;.

Zaleca sig, aby zakup blachy na cato$¢ pokrycia dachowego byt dokonywany jednorazowo. W innym przypadku moga pojawi¢
si¢ nieznaczne roznice w odcieniach koloru blachy na arkuszach zakupionych w poszczegoélnych partiach. Wystepowanie
nieznacznych roznic odcieni koloru blach zakupionych w kilku partiach jest zjawiskiem, na ktore Producent nie ma wptywu i nie
jest to traktowane jako wada wyrobu.

Producent zaleca okresowe czyszczenie pokrycia dachowego przy uzyciu wody oraz zwyktych detergentow. W szczegolnosci zas
dotyczy to fragmentdéw pokrycia, ktore nie sa regularnie zmywane przez opady deszczu.

Gdy wystapi potrzeba poruszania si¢ po pokryciu dachowym, stopy nalezy stawia¢ w dolnej czesci fali, tak by nie spowodowaé
odksztalcen powierzchni.

UWAGA!!! Ochrong gwarancyjna objete sa tylko te wyroby, dla ktérych wydane zostaly stosowne Karty Gwarancyjne
Producenta. Wszelkich informacji na temat zasad i warunkow udzielania gwarancji na wyroby oferowane przez firme
Blachodach udzielaja pracownicy biur sprzedazy oraz doradcy techniczno-handlowi Producenta.



